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A. Baumit CreativTop baumit.com

A. TECHNOLOGICKY PREDPIS PRO PASTOVITOU OMITKU BAUMIT CREATIVTOP

Baumit CreativTop je silikonova pastovita tenkovrstvd omitka uréena pro kreativni techniky ztvarnéni povrchd
fasad. Tento dokument obsahuje ukazkové techniky zpracovani a mozné vysledné povrchy, které Ize pouZitim
rdznych typl nastroji Gi vlastnich postupl modifikovat. Vysledny vzhled omitky zavisi nejen na konkrétnim
femesIném zpracovani, ale i pouzitych nastrojich, velikosti nanasenych ploch a estetickém vnimani.

Pfi zpracovani omitky je nutno fidit se technickym listem vyrobku. Omitku Baumit CreativTop se obecné
nedoporucuje fedit. Vyjimkou jsou prace s velmi jemnymi strukturami, napf. technika kartaGovani a strukturovani
hfebenem. Spotreby jsou pouze orientacni.

Technologické prestavky uvedené v tomto predpise se vztahuji na teplotu 20°C a relativni vinkost vzduchu 60%.
ZvySena vlhkost vzduchu a nizsi teploty vzduchu mohou podstatné ovlivnit dobu zrani. Vysoké teploty zejména v
letnim obdobi zkracuji ¢as vysychani (nebezpeci zprahnuti omitky).

Zateplovaci systémy Baumit

Pfi provadéni omitky Baumit CreativTop na zateplovaci systémy Baumit plati predpisy a ustanoveni uvedené
v Technologickém predpisu pro zateplovaci systémy Baumit.

Pfi pouziti omitky CreativTop na zateplovaci systémy je nutno dodrzet u vSech zrnitostni minimalni tloustku vrstvy
omitky 1,5 mm, u povrchd s prohlubnémi (napft. ryhy) pak minimalné 2 mm.

U barevnych odstind je potfeba sledovat koeficient svételné odrazivosti LRV (Light Reflectance Value)/ HBW.
Omitky Baumit CreativTop probarvené do odstinu Baumit Life s hodnotou LRV < 20 je moZné na zateplovacich
systémech pouZivat pouze se zesilenou stérkovou vrstvou (Baumit StarContact, pripadné Baumit openContact

tl. 5-6 mm nebo Baumit PowerFlex tl. 3-4 mm). Ve vzorniku v aktualnim Katalogu jsou tyto odstiny oznaceny A.
Barevné odstiny Baumit Life s hodnotou LRV 2 20 je moZné pouZivat na zateplovacich systémech bez jakychkoliv
omezeni. PouZiti jinych povrchovych Gprav, u kterych neni znama hodnota LRV (HBW) doporucujeme konzultovat

s nasim zakaznickym centrem.

V ramci bezplatného servisu Baumit je mozné vyuzit teoretické i praktické zaskoleni pracovniku.

www.baumit.cz 2 Plati od 1. 1. 2023
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Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Max cca. 4,8 - 5,2 kg/m? m nerezové hladitko

m zednicka lZice
m plastové hladitko

Zpracovani

Bezprostfedné po nataZeni omitky se povrch vyhladi
pomoci plastového hladitka.

Omitka Baumit CreativTop se celoploSné nanese
nerezovym hladitkem v tloustce zrna.

Upozornéni:
Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.

www.baumit.cz 3 Plati od 1. 1. 2023
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Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost Max cca. 4,8 -5,2 kg/m?2 m nerezové hladitko
zrnitost  Trend cca. 4,0 - 4,5 kg/m?2 m zednicka IZice
zrnitost  Fine cca. 2,5 - 3,2 kg/m?2 m plastové hladitko
Baumit karbid kfemiku cca. 500 - 750 g/m?2 m stfikaci pistole

Zpracovani

[

m kompresor

L
Omitka Baumit CreativTop se celoploSné nanese

nerezovym hladitkem v tloustce zrna.
iy . R e,

Bezprostfedné po taienl’oml’tky se povrch vyhladl’
pomoci plastového hladitka.

Do trychtyre stfikaci pistole se nasype material (napf.
pisek, mozaikové kaminky, karbon apod.) ...

..., ktery se krouzZivym pohybem stfika na Gerstvou
omitku. V pfipadé potreby je mozno hladitkem material
lehce zatlaCit do pastovité omitky.

Upozornéni:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové plose, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
N4astrik zrn |ze provadét se zrnitostmi Max, Trend a Fine.

Jako material pro nastfik se hodi rdzné barevné pfirodni ¢i umélé pisky s velikosti zrna max. 3 mm.

www.baumit.cz 4 Plati od 1. 1. 2023

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Max cca. 5,0 - 5,2 kg/m?2 m strikaci pistole
m kompresor

Zpracovani

Trychtyr stfikaci pistole se napIni omitkou Baumit
CreativTop

& A

Jedna vrstva se nanasi horizontalné, druha vrstva lze
nanaset svisle.

Baumit CreativTop se stfika ve dvou vrstvach.

Upozornéni:

Nejlepsich vysledk( se docili pfi pouziti trysky s velikosti 10 mm, vzdalenost pistole od podkladu je cca 50 az
70 cm.

Je doporuceno pouzit ochranné bryle.

www.baumit.cz 5 Plati od 1. 1. 2023
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Odstin Baumit Life 1045

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost Max cca. 5,0 - 5,4 kg/m?2 m nerezové hladitko
zrnitost  Trend cca. 4,2 - 4,5 kg/m?2 m zednicka lzice
zrnitost  Vario cca. 2,5 - 5,0 kg/m?2 m strukturalni valecek

zrnitost  Fine cca. 3,0 - 3,2 kg/m?2
zrnitost  Pearl cca. 1,5 - 3,5 kg/m?2

Zpracovani

e

L

Bezprostfedné po nataZeni omitky se povrch upravi
nerezovym hladitkem v tloustce vétsi nez je velikost pomoci strukturovaciho vale¢ku. Jednotného vzhledu
zrna: vysledného povrchu lze dosahnout jak horizontalnimi,
Baumit CreativTop Pearl cca 1,5-2 mm tak vertikalnimi tahy valeckem.

Baumit CreativTop Fine ccal,5-2mm Zde zobrazeny povrch byl vytvoren pomoci

Baumit CreativTop Vario cca2-3 mm strukturalniho valecku vzoru ,hrasek®.

Baumit CreativTop Trend cca 3 -4 mm

Baumit CreativTop Max ccad-5mm

Upozornént:
Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou lze zpracovat pred zaschnutim.
Pro zpracovani omitky Baumit CreativTop Ize pouzit dekoracni a strukturovaci valecky rliznych velikosti a tvar(.

www.baumit.cz 6 Plati od 1. 1. 2023
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Life 0285

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Trend cca. 4,2 - 6,5 kg/m2 m nerezové hladitko
zrnitost  Vario cca. 2,5- 5,0 kg/m?2 m zednicka lZice

zrnitost  Fine cca. 3,5- 5,0 kg/m?2
zrnitost  Pearl cca. 1,5- 3,5 kg/m2

Zpracovani

'i
Omitka Baumit CreativTop se celoploSné nanese

nerezovym hladitkem v tloustce vrstvy vétsi, nez je pomoci nerezového hladitka
velikost zrna, v zavislosti na zvolené strukture,

Upozornéni:
Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.

www.baumit.cz 7 Plati od 1. 1. 2023
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A.6 Zatirani Stétkou
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QOdstin Baumit Life 023

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Trend cca. 4,2 - 6,5 kg/m?2 m nerezové hladitko
zrnitost  Vario cca. 2,5- 5,0 kg/m?2 m zednicka lzice
zrnitost  Fine cca. 3,5- 5,0 kg/m?2 m malifskéa Stétka

zrnitost  Pearl cca. 1,5- 3,5 kg/m?2
Zpracovani

Bezprostfedné po nataZeni omitky se povrch upravi
nerezovym hladitkem v tloustce vrstvy vétsi, nez je pomoci nerezového hladitka.
velikost zrna, v zavislosti na zvolené strukture.

Omitka Baumit CreativTop se celoploSné nanese

Nasledné se na lehce zavadnuta omitce zploSti ostré
hrany pomoci navinéené malirské Stétky.
Upozornéni:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
Do omitky se nesmi malifskou Stétkou zapracovat velké mnoZstvi vody, mohlo by dojit k vyplaveni pigmentd.

U probarvenych omitek Baumit CreativTop mohou vznikat barevné rozdily. Pro dosaZeni jednotného barevného
vzhledu doporuc¢ujeme omitku pretfit jednim az dvéma natéry fasadni barvy (napf. Baumit SilikonColor).

www.baumit.cz 8 Plati od 1. 1. 2023
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A.7 Odsavani

Odstin Baumit Life 0144

Qdstin Baumit Life 1025

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Trend cca. 4,2 - 4,5 kg/m?2 m nerezové hladitko
zrnitost  Vario cca. 2,5 -5,0 kg/m2 m zednicka lZice

zrnitost  Fine cca. 3,0 - 3,2 kg/m?2
zrnitost  Pearl cca. 1,5 - 3,5 kg/m?2

Zpracovani

Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym Bezprostfedné po nataZeni omitky se povrch upravi
hladitkem v tloustce vétsi nez je velikost zrna: pomoci nerezového hladitka stejné jako u Spachtlovani
Baumit CreativTop Pearl cca 1,5-2 mm a zatirani Stétkou...

Baumit CreativTop Fine ccalb-2 mm

Baumit CreativTop Vario cca2-3 mm
Baumit CreativTop Trend cca 3-4 mm

...a poté se povrch upravi horizontalnim pohybem na
plocho poloZzeného nerezového hladitka.
Upozornéni:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.

www.baumit.cz 9 Plati od 1. 1. 2023
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A.8 Kartacov
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~ Odstin Baumit Life 0425

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Trend cca. 4,0- 4,5 kg/m?2 m nerezové hladitko
zrnitost  Vario cca. 2,5 - 5,0 kg/m?2 m zednicka lzice
zrnitost  Fine cca. 3,0 - 3,2 kg/m?2 m kartac

zrnitost  Pearl cca. 1,5- 3,5 kg/m?2
Zpracovani

Baumit CreativTop se celoplo$né nanese nerezovym
hladitkem v tloustce vétsi nezZ je velikost zrna:
Baumit CreativTop Pearl cca 1,5-2mm

Baumit CreativTop Fine ccalb-2 mm prebyteCny material.
Baumit CreativTop Vario cca2-3 mm

Baumit CreativTop Trend cca 3-4 mm

Bezprostfedné po nataZeni omitky se povrch upravi
pomoci kartace stfedni tvrdosti. Z kartace je nutné
v pravidelnych intervalech odstranovat zachyceny

Upozornént:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou lze zpracovat pred zaschnutim.
Pfi strukturovani kartacem je nutné dbat na to, aby nebyl material omitky pfilis velkym tlakem na kartac strzen, a
zaroven musi byt dodrzena i minimalni tloustka vrstvy.

www.baumit.cz 10 Plati od 1. 1. 2023
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A.9 Strukturovani hfebenem
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Baumit Creativ Top spotfeba Nastroje
zrnitost  Vario cca. 2,5 -5,0 kg/m?2 m zubové hladitko
zrnitost ~ Fine cca. 3,0 -3,2 kg/m?2 m nerezové hladitko
zrnitost  Pearl cca. 1,5 -3,5 kg/m?2 m zednicka lzice
zrnitost ~ Silk cca. 2,8 -3,2 kg/m?2 m nerezova hiebenova
Zpracovani Spachtle

i T
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|
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...a nasledné se povrch srovna nerez
Tloustka vrstvy je cca 3 mm.

. L 5

Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym
zubovym hladitkem (velikost zubu 10 mm)...

V)’/m hladitkem.

5

Bezprostfedné po srovnani omitky se povrch upravi
pomoci nerezové hfebenové $pachtle.

Upozornént:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
Pfi strukturovani hiebenem je nutné dbat na to, aby nebyl material omitky pfili§ velkym tlakem na hfeben strzen,
a zaroven musi byt dodrZzena i minimalini tloustka omitky. Povrch omitky Baumit CreativTop Silk je nutné opatfit
fasadni barvou, lazurnim natérem Baumit Lasur pfipadné transparentnim uzaviracim natérem Baumit Finish.

www.baumit.cz 11 Plati od 1. 1. 2023
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A.10Plastické modelovani
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. Odstin Baumit Life 0133

Odstin Baumit Life 0874

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Vario cca. 2,5- 5,0 kg/m?2 m nerezové hladitko
zrnitost  Fine cca. 3,2 - 3,5 kg/m2 m zednicka IZice
zrnitost  Pearl cca. 1,5- 3,5 kg/m?2 m molitanové hladitko

Zpracovani

Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym Po dostate¢ném vyschnuti prvni vrstvy se bodové
hladitkem v tloustce vétsi nez je velikost zrna: nanasi zhruba stejné velké mnozstvi dalSiho
Baumit CreativTop Pearl, Fine  cca 1,5-2 mm materialu....

Baumit CreativTop Vario cca 2-3 mm

... a pomoci navihéeného molitanového hladitka se
material rozetre.

Upozornént:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové plose, kterou lze zpracovat pred zaschnutim
U probarvenych omitek Baumit CreativTop mohou vznikat barevné rozdily. Pro dosazeni jednotného barevného
vzhledu doporucujeme omitku pretfit jednim az dvéma natéry fasadni barvou (napf. Baumit SilikonColor).

www.baumit.cz 12 Plati od 1. 1. 2023
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A.11Strukturovani zubovou stérkou

QOdstin Baumit Life 0574
Baumit Creativ Top spotreba Nastroje

zrnitost  Fine cca. 3,0 -3,2 kg/m?2 m nerezové hladitko
m zednicka lZice
m zubova stérka

Zpracovani

| IJ'.I i y
Omitka Baumit CreativTop se celoploSné nanese Bezprostfedné po n itky se povrch upravi
nerezovym hladitkem v tloustce cca 1,5 -2 mm. pomoci zubové stérky.

Upozornéni:
Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.

www.baumit.cz 13 Plati od 1. 1. 2023
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\ QOdstin Baumit Life 0704
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Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost ~ Silk cca. 2,5 - 3,0 kg/m2 m zubové hladitko
m nerezové hladitko
m zednicka lzice
m malifsky valeCek
Zpracovani m brusny papir P100

&

" Odstin Baumit Life 0995
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Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym
zubovym hladitkem (velikost zubu 10 mm) ...

ccal-1,5mm

Po zaschnuti omitky (cca 1.den) se povrch prebrousi ... a odstrani se prach a nedistoty.

brusnym papirem P100...

www.baumit.cz 14 Plati od 1. 1. 2023
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Nasledné se nanese druha vrstva omitky Baumit Po zaschnuti omitky (cca 1 den) se povrch opét
CreativTop v tloustce vrstvy cca. 1mm. prebrousi brusnym papirem do finalni podoby...
(V pfipadé potfeby je mozné po zaschnuti omitky nanést

dalsi vrstvu omitky CreativTop a vyhladit ji do ztracena).

...a provede se nejprve natér rohd, koutll a hran

... odstrani se prach a necistoty...

...a poté se celoplo$né povrch natre zvolenou fasadni
barvou (napf. Baumit SilikonColor).

Upozornéni:
UzZiva-li se tato technika na velkych plochach, mlze v zavislosti na zrucnosti zpracovatele a na svételnych
podminkach dochazet k zvyraznéni nepravidelnosti strukturovani a nerovhomérnosti povrchu.

www.baumit.cz 15 Plati od 1. 1. 2023
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Baumit Metallic 754M

A. Baumit CreativTop

A.13Gletovani s metalickym efektem

Baumit Metallic 751M
Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost ~ Silk cca. 2,5 -3,0 kg/m?2 m zubové hladitko
m nerezové hladitko
m zednicka lZice
m stfikaci pistole

Zpracovani m brusny papir P100

Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym
zubovym hladitkem (velikost zubu 10 mm) ...

... a nasledné se povrch se uhladi. Tloustka vrstvy je
ccal-1,5mm

S

Po zaschnuti omitky (cca 1 den) se povrch prebrousi
brusnym papirem P100...

... a odstrani se prach a nedistoty.

www.baumit.cz 16 Plati od 1. 1. 2023
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S

Nasledné se nanese druha vrstva omitky Baumit Po zaschnuti omitky (cca 1 den) se povrch opét
prebrousi brusnou mfizkou do finalni podoby...

CreativTop v tloustce vrstvy cca 1mm.
(V pripadé potfeby je mozné po zaschnuti omitky nanést
dalsi vrstvu omitky CreativTop a vyhladit ji do ztracena).

...a provede se nastfik metalického natéru Baumit
Metallic horizontalné

... odstrani se prach a necistoty...

...a nasledné i vertikalné.

Upozornént:
UzZiva-li se tato technika na velkych plochach, mUze v zavislosti na zruénosti zpracovatele a na svételnych
podminkach dochazet k zvyraznéni nepravidelnosti strukturovani a nerovnomérnosti povrchu.

Doporucena vzdalenost pistole od podkladu je cca 30-50 cm.
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A. Baumit CreativTop

A.14 Modelovani tlakovym vzduchem

Odstin Baumit Life 0474

QOdstin Baumit Life 0725
Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost ~ Silk cca. 2,8 - 3,2 kg/m?2 m zubové hladitko
m zednicka lzice
m nerezové hladitko
m ofukovaci pistole

Zpracovani m kompresor

- il |
e I - : AEEERRRRERRERE
Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym Po zaschnuti se nanese druha vrstva pastovité omitky
zubovym hladitkem (velikost zubu 10 mm) a povrch se Baumit CreativTop o tloustce nepatrné vétsi, nez je

uhladi. Tloustka vrstvy je cca 1 - 1,5 mm. velikost zrna ...

...a poté se technikou Spachtlovani vytvofi struktura. Finalni vzhled hran se dotvofi pomoci ofukovaci pistole.

Upozornéni:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
Povrch omitky Baumit CreativTop Silk je nutné opatfit fasadni barvou, lazurnim natérem Baumit Lasur pfipadné
transparentnim uzaviracim natérem Baumit Finish.
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A. Baumit CreativTop

A.15Modelovani houbou

Odstin Baumit Life 0166

5..,1 ¥ PE
=N _._-‘jl".‘f't"‘“h X

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Silk cca. 2,8 - 3,2 kg/m?2 m zubové hladitko
m zednicka lZice
m nerezové hladitko
m morska houba
Zpracovani

A

e

Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym . ... a nasledné se povrch se uhladi. Tloustka vrstvy je
zubovym hladitkem (velikost zubu 10 mm) ... ccal-1,5mm

Po zaschnuti omitky (cca 1 den) se nanese druha vrstva Finalni povrch se vytvori otiskem morské houby.
pastovité omitky Baumit CreativTop o tloustce cca 1 mm.

Upozornéni:
Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.

Povrch omitky Baumit CreativTop Silk je nutné opatfit fasadni barvou, lazurnim natérem Baumit Lasur pfipadné
transparentnim uzaviracim natérem Baumit Finish.
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A.16 Pohledovy beton hruby

A. Baumit CreativTop ;!mit com

A.17 Pohledovy beton jemny

Baumit Creativ Top spotfeba Nastroje
zrnitost  Trend cca. 4,0 - 4,3 kg/m?2 m nerezové hladitko
v kombinaci s materialem m zednicka lzice
zrnitost  Silk cca. 1,2 - 1,5 kg/m?2

Zpracovani

Baumit CreativTop se celoploSné nanese nerezovym
hladitkem v tloustce zrna ...

... a nasledné se vyhladi nebo zatre.

Po Uplném vyschnuti (min. 1 den) prvni vrstvy se nanese

tahy véemi sméry druha vrstva omitky Baumit

CreativTop Silk. Pro vytvoreni vzhledu imitace betonu se

druha vrstva nenanasi celoploSné.

Upozornéni:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
Finalni povrch Ize stahnout hranou Sikmo naklonéného nerezového hladitka. Na vyzraly povrch je nutné aplikovat
fasadni barvu, lazurni natér Baumit Lasur pripadné transparentni uzaviraci natér Baumit Finish.
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Baumit Creativ Top spotieba Nastroje
zrnitost  Fine cca. 2,5 - 2,7 kg/m?2 m nerezové hladitko
v kombinaci s materialem m zednicka lZice
zrnitost ~ Silk cca. 1,2 - 1,5 kg/m?2

Zpracovani

[

Po dplném vyschnuti (min. 1 den) prvni vrstvy se
nanese druha vrstva omitky Baumit CreativTop Silk
v tloustce vrstvy cca 1 mm.

Baumit CreativTop Fine se celoplo$né nanese
nerezovym hladitkem a vyhladi.

Pro vytvoreni vzhledu imitace betonu provadi tahy
naplocho poloZenym nerezovym hladitkem.

Upozornént:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
Povrch omitky Baumit CreativTop Silk je nutné opatfit fasadni barvou, lazurnim natérem Baumit Lasur pfipadné
transparentnim uzaviracim natérem Baumit Finish.
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A. Baumit CreativTop

A.18Fladrovani

Baumit Lasur 728 L

Baumit Lasur 729 L

Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Fine cca. 3,2 - 3,5 kg/m?2 m nerezové hladitko
v kombinaci s materialem m zednicka lzice
zrnitost ~ Silk cca. 1,5 - 2,0 kg/m?2 m fladrovaci valeéek

m malifské naradi
Zpracovani

Baumit CreativTop Fine se celoploSné nanese

Po GpIném vyschnuti (min. 1 den) prvni vrstvy se
nerezovym hladitkem v tloustce cca 1,5 - 2 mm. nanese druha vrstva omitky Baumit CreativTop Silk
v tloustce vrstvy cca 1 mm...

... a pomoci fladrovaciho valeCku se vytvofi pozadovany  Na vyzraly povrch se aplikuje natér fasadni barvou,
vzhled prken. napf. pomoci lazurniho natéru Baumit Lasur

s uzaviracim natérem Baumit Finish.
Upozornéni:
Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
V ramci servisu nabizime bezplatné zaskoleni na stavbé.
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A.190bkladové pasky

Odstin Baumit Life 0975

i -:l Odstin Baumit Life 0856
Baumit Creativ Top spotreba Nastroje
zrnitost  Trend cca. 4,2 - 6,2 kg/m?2 m nerezové hladitko
v kombinaci s materidlem m zednicka lZice
zrnitost  Vario cca. 2,5 - 5,0 kg/m?2 m maly valecek
zrnitost  Fine cca. 2,9 - 4,2 kg/m?2 m Sablona

Zpracovani

Baumit CreativTop Fine se celoploSné nanese
nerezovym hladitkem v tloustce cca 1,5 -2 mm.

Po Gplném vyschnuti (min. 1 den) prvni vrstvy se nalepi
Sablona

... a pfes Sablonu se nanese dalsi vrstva v tloustce
cca 2-3 mm. Po mirném zavadnuti se Sablona odlepi.

Upozornéni:

Tenkovrstva omitka Baumit CreativTop se nanasi pouze v takové ploSe, kterou Ize zpracovat pred zaschnutim.
V ramci servisu nabizime bezplatné zaskoleni na stavbé.
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KREATIVNI POVRCHOVE UPRAVY

Kamenny obklad Cihlovy obklad Corten Kartacovani s metalikou

L_Fine | peRL |

Hladky cerny Kartacovani s nastfikem Hladky beton Drazkovani s natérem

K

Inspirujte se pro Vase navrhy fasad.
VSechny textury pro 3D vizualizace povrchi jsou ke staZeni zde.

Baumit, spol. s r.o. info@baumit.cz
Pramyslova 1841 infolinka: 800 100 540
250 01 Brandys nad Labem www.baumit.cz






